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Аннотация
Предмет. Проблема образования микробных пленок на конструкционных материалах не теряет своей актуальности 

несмотря на современный уровень развития стоматологического материаловедения. При этом наибольший риск пред-
ставляют пациенты с приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой области. В большинстве случаев 
это связано с затруднением проведения гигиенических мероприятий и сложной топографией дефекта и, соответст-
венно, сложно-челюстного протеза. В статье рассматривается вариант ингибирования образования микробной пленки 
на базисном конструкционном материале путем модификации его состава.

Цель. Экспериментально-лабораторное изучение возможности ингибирования образования биопленки Staphylococcus 
epidermidis 33 на полиамидном конструкционном материале Vertex ThermoSens при введении в его состав наноразмер-
ного диоксида титана.

Методология. Исследование роста микробных биопленок проводили на образцах полиамидного материала Vertex 
ThermoSens. Изучение биомассы пленок проводили путем измерения связывания клетками бактерий и матриксом био-
пленок красителя – генцианвиолета. Количество жизнеспособных клеток в биопленках выявляли по уровню восстанов-
ления водорастворимого тетразолия. Последующую детекцию оптической плотности измеряли на спектрофотометре.

Результаты. Экспериментальные образцы Vertex ThermoSens с введенным в состав наноразмерным диоксидом титана 
показали большую резистентность в отношении общей биомассы и живых клеток после 48-часового культивирования 
микробной пленки Staphylococcus epidermidis 33, имея достоверное статистически значимое снижение в два и более раза.

Выводы. Включение в состав базисного конструкционного материала Vertex ThermoSens наноразмерного диоксида 
титана в количестве до 1 мас.% приводит к угнетению пленкообразующей способности Staphylococcus epidermidis 33 
на поверхности экспериментальных образцов как в отношении общей биомассы, так и живых клеток.

Данный факт имеет практическое значение для использования полученных результатов эксперимента в клинической 
стоматологии в качестве способа ингибирования образования микробной пленки на стоматологическом базисном поли-
мерном материале на этапе изготовления съёмных конструкций сложно-челюстных протезов и аппаратов.
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Введение
Несмотря на современный уровень развития сто-

матологического материаловедения в большинстве 
случаев съёмные конструкции, выполняются из акри-
ловых пластмасс [1], не лишённых ряда недостатков, 
которые проявляются в процессе пользования съём-
ными конструкциями протезов [2]. Широкое распро-
странение акриловых пластмасс в практической дея-
тельности врача стоматолога-ортопеда объясняется 
их удовлетворительными физико-механическими 
и эстетическими характеристиками, небольшой 
стоимостью и технически несложным процессом 
изготовления. Однако, когда речь заходит об изго-
товлении съёмных сложно-челюстных протезов 
и аппаратов, встает вопрос о повышенных требова-
ниях к конструкционному материалу в отношении его 
физико-механических характеристик и способности 
к микробной адгезии. При этом следует учитывать, 
что в большинстве случаев уровень гигиены у паци-
ентов с приобретенными дефектами и деформациями 
затруднен в силу сложности топографии дефекта 
и восполняющего его протеза. В связи с этим, поиск 

возможности ингибирования образования микробной 
пленки на базисном конструкционном материале 
сложно-челюстного протеза вызывает определенный 
интерес.

При изучении физико-механических, эстетиче-
ских и технологических характеристик базисных 
материалов, представленных на стоматологиче-
ском рынке, наше внимание привлекли полиамидые 
термопласты, которые в случае изготовления кон-
струкций протезов не обладают свойствами аллер-
гена, так как не имеют в своём составе остаточного 
мономера, а повышенная прочность и негигро-
скопичность увеличивают сроки их эксплуатации. 
Предварительно проведенные нами исследования 
о возможности ингибирования образования био-
пленок на конструкционном материале свидетель-
ствуют о том, что наноструктурированный диоксид 
титана обладает такими свойствами [3].

В связи с этим, нами предложено введение в состав 
базисного полиамидного материала наноразмерного 
диоксида титана для ингибирования образования 
микробной пленки на поверхности конструкций.

eFFeCt OF the IntrOdUCtIOn OF nanOdIMensIOnal tItanIUM 
dIOxIde On the FOrMatIOn OF staphylOCOCCUs epIderMIdIs 
33 FIlMs grOwn On vertex therMOsens sUBstrates

Rogozhnikov G. I.1, Shulyatnikova O. A.1, Korobov V. P.2, Lemkina L. M.2

1  Perm State Medical University of the Academician E. A. Wagner, Perm, Russian Federation
2 Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation

abstract
Background The problem of formation of microbial films on denture base materials remains relevant despite the high level 

of dentistry materials science. At the same time, patients with acquired defects and deformations of the maxillofacial area have 
the greatest risk of formation of biofilms on constructional material. In most cases, this risk is connected with the difficulty of 
maintaining hygiene in situations with complicated defect topographies and correspondingly complex maxillary prostheses. In 
this paper, the possibility of inhibiting the formation of microbial films on basic constructional materials by modifying their 
structure is considered.

Objectives To experimentally study the possibility of inhibiting the formation of Staphylococcus epidermidis 33 biofilms on 
the polyamide constructional material Vertex ThermoSens by introducing nanodimensional titanium dioxide into its structure.

Methods Microbial biofilms were grown on Vertex ThermoSens polyamide base material samples. At the same time, half of 
the experimental samples contained nanodimensional titanium dioxide in the amount of 1 mas. %. in their structure. The study 
of film biomass was carried out by measuring bacterial cell adhesion and biofilm matrix using gentian violet. The quantity of 
living cells in biofilms was identified according to the restoration level of water-soluble tetrazolium. The subsequent detection 
of optical density was carried out using a spectrophotometer.

Results The experimental samples of Vertex ThermoSens with nanodimensional titanium dioxide introduced into their 
structure showed strong resistance with regard to overall biomass and living cells following 48-hour cultivation of Staphylococcus 
epidermidis microbial 33 films, demonstrating a statistically significant decrease by two times or more, compared to the same 
constructional materials without any change to their structure. 

Conclusions Introduction of nanodimensional titanium dioxide into the structure of denture base material Vertex ThermoSens 
in the amount of up to 1 mas. % leads to the suppression in the film-forming ability of Staphylococcus epidermidis 33 on the 
surface of experimental samples with regard to overall biomass and living cells.

Our experimental results have practical application in clinical dental practice as a means of inhibiting the formation of 
microbial films on denture base materials at the stage of manufacture of maxillary prostheses with complex topographies. 

Keywords: Staphylococcus epidermidis 33, nanodimensional titanium dioxide, polyamide denture base materials, microbial 
film, inhibition
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Целью данной работы явилось эксперимен-
тально-лабораторное изучение возможности инги-
бирования образования биопленки на полиамидном 
конструкционном материале при введении в его 
состав наноразмерного диоксида титана.

Материалы и методы исследования
Образцы для исследований в количестве 40 шт. 

изготавливали на кафедре ортопедической стома-
тологии, которые представляли собой пластинки 
размерами 10×5×2 мм (рис. 1) и были выполнены 
из полиамидного материала Vertex ThermoSens 
(Vertex-Dental B. V., Нидерланды; ISO-Сертификат 
9001:2008) по технологии термолитьевого прес-
сования, которое осуществляли в автоматическом 
режиме на оборудовании Advanced technologies, 
Valplast.ru. При этом, половина образцов в своём 
составе содержала наноразмерный диоксид титана 
в количестве до 1 масс.% (заявка на изобретение 
№ 2016144010 от 08.11.2016 г.).

Рис. 1. а) Образцы для исследования пленкообразования 
Staphylococcus epidermidis 33: а) из полиамида Vertex 

ThermoSens; б) из полиамида Vertex ThermoSens, 
с введённым наноструктурированным диоксидом титана

Fig. 1. a) Samples for a research of film formation 
Staphylococcus epidermidis 33: a) from Vertex ThermoSens 
polyamide; b) from Vertex ThermoSens polyamide, with 

the entered nanostructured dioxide of the titan

Источник: данные авторского исследования 
Source: Data of an author’s research

Наноразмерный порошок диоксида титана полу-
чали на кафедре «Материалы, технологии и кон-
струирование машин» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, 
путем синтеза из водно-этанольных растворов хло-
рида титана (III) обратным осаждением аммиаком, 
размер частиц составлял 25–35 нм (д. т. н., проф. 
С. Е. Порозова).

Исследование роста биопленок S. eрidermidis 33 
на образцах проведено в Лаборатории биохимии раз-

вития микроорганизмов Института экологии и гене-
тики микроорганизмов УрО РАН (г. Пермь).

До начала экспериментов все образцы помещали 
по одному в индивидуальные стеклянные флаконы 
и подвергали стерилизации автоклавированием. 
В предварительном эксперименте без формирования 
микробных пленок изучали связывание красителей 
с пластинками контрольной и опытной группы.

В ходе эксперимента все образцы были разделены 
на две группы:

1 группа – контрольная (n=20) для определения 
сорбции красителей поверхностью термопласта. 
Из них образцы из термопласта Vertex ThermoSens 
(n=10) и образцы из Vertex ThermoSens с введенным 
состав наноразмерным диоксидом титана (n=10). 
В стерильные флаконы со стерильными образцами 
вносили по 2 мл богатой питательной среды LB. Фла-
коны помещали в термостат при температуре 370С 
на 48 часов, затем дважды промывали 10 mM фос-
фатным буфером (рН=7,2) и окрашивали.

2 группа – экспериментальная (n=20) – образцы 
из термопласта Vertex ThermoSens (n=10) и образцы 
из Vertex ThermoSens с введенным состав нанострукту-
рированным диоксидом титана (n=10). Для изучения 
процессов пленкообразования S.  epidermidis 33 
во флаконы со стерильными образцами добавляли 
по 2 мл инокулума S. epidermidis 33 в среде LB (107 
КОЕ/мл), помещали их в термостат при температуре 
37°С на 48 час. без смены среды. После инкубации 
планктонную культуру удаляли, таблетки перено-
сили в стерильные флаконы и дважды промывали 
10 mM фосфатным буфером, после чего помещали 
их в новые флаконы и окрашивали.

Образцы окрашивали двумя способами для опре-
деления биомассы и количества живых клеток в био-
пленке. Изучение биомассы пленок проводили путем 
измерения связывания клетками бактерий и матриксом 
биопленок красителя – 0,1 %-ный раствор генцианви-
олет. Несвязанный краситель удаляли путем двукрат-
ного промывания буфером с последующей экстрак-
цией связавшегося красителя 96 % этанолом в течении 
12 час. и детекцией оптической плотности (OD) спир-
тового экстракта на спектрофотометре PD-303 (APEL, 
Япония) при длине волны 570 нм в кюветах на 1 см.

Количество жизнеспособных клеток в биопленках 
выявляли по уровню восстановления водораствори-
мого тетразолия MTS в системе Cell Proliferation 
Assay («Promega», США) по прописи фирмы-про-
изводителя.

Количество образовавшегося формазана измеряли 
на спектрофотометре СФ РД-303 при длине волны 
490 нм в кюветах на 1 см.

Эксперимент проведен троекратно, полученные 
экспериментальные данные выражали в условных 
единицах (УЕ). В обеих группах определяли био-
массу и количество живых клеток в биопленке 
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путем окрашивания, изучения и измерения спосо-
бами по вышеописанным методикам в данной главе.

Статистическую обработку, полученных резуль-
татов эксперимента проводили с помощью программ-
ного обеспечения «Prism 6» (GraphPad Softwate Inc., 
США) с использованием однофакторного дисперси-
онного анализа (one-way ANOVA). Достоверность, 
полученных результатов, оценивали при р<0,05.

Результаты исследований
Связывание формазана контрольной пластинкой 

(Vertex ThermoSens) составило 0,224 УЕ, экспери-
ментальной (Vertex ThermoSens+наноразмерный 
диоксид титана) – 0,227 УЕ; связывание генцианви-
олета в контроле – 0,59 УЕ, в эксперименте – 0,56 УЕ.

Полученные и статистически обработанные 
результаты исследования пленкообразующих свойств 
Staphylococcus epidermidis 33 после 48 час. инкубации 
на экспериментальных образцах базисного полиамид-
ного конструкционного материала Vertex ThermoSens, 
в том числе с введенным в состав наноразмерным 
диоксидом титана представлены в таблице 1.

Таблица 1
Содержание живых клеток и общая биомасса пленок 

Staphylococcus epidermidis 33 через 48 часов роста 
на экспериментальных образцах из vertex thermosens 

с введенным наноразмерным диоксидом титана

Table 1
Content of living cells and the general biomass of films 
Staphylococcus epidermidis 33 in 48 hours of growth on 

experimental samples from vertex thermosens with 
the entered nanodimensional dioxide of the titan

Красители Vertex Thermo-
Sens (УЕ) 

Vertex 
ThermoSens+нано‑
размерный диоксид 

титана (УЕ) 
Биопленки (48 час.) Staphylococcus epidermidis 33 (M±m) 
Сорбция формазана 

в среде LB  
(живые клетки) 

0,235±0,04
р<0,005

0,144±0,01
р<0,05

Сорбция генционвиолета 
в среде LB  

(общая биомасса) 

0,36±0,05
р<0,005

0,16±0,02
р<0,005

Источник: данные авторского исследования 
Source: Data of an author’s research

Для большей наглядности результаты экспери-
мента сведены в сравнительном аспекте в диаграмму 
и представлены на рис. 2.

Из представленных данных видно, что, экспери-
ментальные образцы Vertex ThermoSens с введенным 
в состав наноразмерным диоксидом титана показали 
большую резистентность в отношении общей био-
массы и живых клеток после 48 часового культивиро-

вания микробной пленки Staphylococcus epidermidis 
33 и имеют достоверное статистически значимое сни-
жение в два и более, чем в два раза соответственно, 
в отличие от этого же конструкционного материала 
без введения в состав порошка наноразмерного диок-
сида титан.

Выводы
Введение в состав базисного конструкцион-

ного материала Vertex ThermoSens наноразмерного 
диоксида титана в количестве до 1 мас.% при-
водит к угнетению пленкообразующей способности 
Staphylococcus epidermidis 33 при культивировании 
в течении 48 час. на поверхности экспериментальных 
образцов как в отношении общей биомассы, так 
и живых клеток.

По нашему мнению, данный факт имеет практиче-
ское значение для использования полученных данных 
эксперимента в клинической стоматологии в каче-
стве способа ингибирования образования микробной 
пленки на стоматологическом базисном материале 
на этапе изготовления съёмных конструкций сложно-
челюстных протезов и аппаратов.

Рис. 2. Сравнение содержания живых клеток 
и общей биомассы пленок Staphylococcus epidermidis 

33 через 48 час. роста на экспериментальных 
образцах из Vertex ThermoSens

Fig. 2. Comparison of content of living cells and the general 
biomass of films Staphylococcus epidermidis 33 in 48 hours 

of growth on experimental samples from Vertex ThermoSens

Источник: данные авторского исследования 
Source: Data of an author’s research
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