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Аннотация
Предмет. Ткани, окружающие имплантат, имеющие общие черты с тканями пародонта, но все же обладающие опре-

деленной специфичностью, являются актуальной темой исследования. На эту тему написано значительное количество 
учебных пособий, но до сих пор она остается малоизученной.

Цель ― обобщить знания о структурных особенностях тканей, окружающих имплантат, их этиологии, патогенезе, 
клинической картине и дифференциальной диагностике патологий.

Методология. Исследования проводили на основе поиска и анализа отечественных и зарубежных оригинальных 
статей, раскрывающих вопросы о структурных особенностях периимплантационных тканей, а также этиопатогенез, кли-
нику, диагностику и профилактику заболеваний, вызванных внедрением чужеродного тела в мукопериостальные ткани.

Результаты. Проанализированы современные представления о влиянии структурных особенностей мягких тканей, 
окружающих имплантат, и неспецифические факторы защиты слизистой оболочки ротовой полости на потенцирование 
воспалительных процессов и их взаимосвязь с биодеградацией материала. Рассмотрены вопросы, раскрывающие спе-
цифику функционирования структурных элементов имплантата, контактирующих с эпителием десневой манжетки 
и обуславливающих здоровье периимплантационного пространства. Проведена сравнительная характеристика периим-
плантационного пространства и пародонта. Рассмотрены как общие черты, характеризующие мягкие ткани, так и спе-
цифические черты тканей, окружающих имплантат. Рассмотрены риски осложнений в зависимости от имплантируемого 
материала, этиопатогенез таких заболеваний, как имплантационный мукозит и дентальный периимплантит. Проведена 
сравнительная характеристика с пародонтитом, выявлены специфические и неспецифические черты, свойственные этим 
заболеваниям. Описана клиническая картина данных заболеваний, проведена корреляция с материалами, применяемыми 
для изготовления супраструктур. Рассмотрены вопросы профилактики осложнений, возникающих при протезировании 
на дентальных имплантатах.

Ключевые слова: дентальный имплантат, эпителий десневой манжетки, воспаление, остеоинтеграция, периим-
плантит
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Введение
Среда полости рта, свойства протезных кон-

струкций играют центральную роль в поддержании 
процесса остеоинтеграции имплантата. Очевидно, 
что характеристики части имплантата, находящейся 
внутри десны, значительно влияют на успех имплан-
тации и сроки службы установленных на имплан-
татах ортопедических конструкций. До настоящего 
времени остается масса вопросов, связанных с пони-
манием взаимоотношений между мягкими тканями 
полости рта и имплантатом.

Цель ― обобщить знания о структурных осо-
бенностях тканей, окружающих имплантат, их эти-
ологии, патогенезе, клинической картине и диффе-
ренциальной диагностике патологий.

Материалы и методы
Исследования проводили на основе поиска и ана-

лиза отечественных и зарубежных оригинальных 
статей, раскрывающих вопросы о структурных осо-
бенностях периимплантационных тканей, а также 
этиопатогенез, клинику, диагностику и профилактику 
заболеваний, вызванных внедрением чужеродного 
тела в мукопериостальные ткани.

Результаты исследования
Аналогом взаимоотношений между мягкими тка-

нями полости рта и имплантатом может являться мар-
гинальный пародонт, хотя подобное сравнение все же 
является относительным, так как связь десны с зубом 
формируется в процессе прорезывания, а в случае 
с имплантатом ― в процессе регенерации раны сли-

зистой оболочки полости рта в процессе операции 
[1―4]. Одновременно с процессами, происходящими 
при зубной имплантации в кости, возникают изме-
нения в слизистой оболочке и надкостнице в зоне, 
прилегающей к имплантату и создающей механиче-
ский барьер между ними и полостью рта. Под муко-
периостом образуется замыкательная пластина. 
Многие авторы указывали на образование барьера 
в виде плотной фиброзной ткани, этому способст-
вует изменение поверхности имплантата, а именно 
у хорошо отполированной шейки. Возникшее сое-
динение играет роль замка и препятствует прора-
станию эпителия внутрь кости [5―7]. Ранее про-
веденные исследования показали, что переходный 
эпителий прикрепляется к поверхности имплантата 
в виде тонкой пластины гемодесмосомы подобно 
той, что имеют естественные зубы. Тем не менее 
даже при перпендикулярном расположении волокон 
относительно поверхности имплантата истинного 
прикрепления не происходит [4, 8―12]. Имплан-
тация в организм любого чужеродного материала 
вызывает воспалительную реакцию, которая явля-
ется выражением защитной и репаративной функции 
соединительной ткани, направленной на ликвидацию 
или изоляцию повреждающего агента и восстанов-
ление поврежденных тканей [13―19].

Чрезвычайно важной особенностью структурной 
организации мягкотканных элементов (эпителия, 
пучков коллагеновых волокон), расположенных 
в области абатмента, считается практически полное 
отсутствие прямого эпителиального и фибриллярного 
контакта между дентальным имплантатом и распо-
ложенными здесь тканевыми элементами [20―26]. 
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Материал шейки имплантата, погруженный в десну, 
оказывает воздействие на формирование эпителиаль-
ного прикрепления.

Однако были выявлены различные факторы, 
которые могут быть связаны с возникновением очагов 
воспаления вокруг имплантатов. Эти осложнения 
требуют особого внимания, поскольку исследования 
показали, что очаги воспаления вокруг имплантатов 
не инкапсулируются, как это характерно для воспа-
лительных заболеваний пародонта, а инвазивно про-
никают в костную ткань [1, 27, 28].

К тому же отсутствие подлинного соединитель-
нотканного прикрепления способствует разрастанию 
бактериального налета вглубь. Формирующийся 
костный дефект вокруг имплантата обычно распро-
страняется циркулярно, поэтому развитие периим-
плантита очень быстро может привести к потере ста-
бильности имплантата в кости. Именно поэтому темпы 
развития периимплантита отличаются от пародонтита 
более высокой скоростью, а сам процесс характеризу-
ется выраженной агрессивностью [29―34].

И все же многими авторами отмечено клиниче-
ское сходство проявлений дентального периимплан-
тита и хронического локализованного пародонтита, 
которое определяется наличием воспалительно-
деструктивного процесса в том и другом случае 
[35―38]. Однако ткани вокруг имплантата (периим-
плантные) и ткани пародонта отличаются по стро-
ению и сопротивляемости бактериальной инфекции, 
а значит, и картина воспалительных изменений 
при периимплантите может существенно отличаться 
от пародонтита. И все же в обеих группах заболе-
ваний имеется в наличии инфекционно-воспали-
тельная реакция тканей на патогенное воздействие 
микробной биопленки (микробного налета), со вре-
менем ведущая к деструкции кости. А при отсутствии 
прикрепленной кератинизированной десны и наличии 
выраженной подвижности мягких тканей вокруг 
полированной шейки имплантата или абатмента, при-
водящих к образованию пространства, будет скапли-
ваться зубной налет, что поспособствует развитию 
воспалительных процессов [4, 14, 39, 40].

Мукозит в области имплантата ― это воспаление 
окружающих его мягких тканей без нарушения осте-
оинтеграции. Дентальный периимплантит ― это 
воспалительная реакция тканей, окружающих осте-
оинтегрированный имплантат, сопровождающаяся 
значительной потерей опорной кости [39, 41, 42].

В результате эпидемиологических исследований 
установлено: наличие периимплантационного муко-
зита и дентального периимплантита наблюдается 
у большинства пациентов. В ближайшем будущем 
воспалительные явления в периимплантационных 
тканях станут не менее значимыми по своей рас-
пространенности, чем заболевания пародонта [4, 36, 
43―45].

Периимплантит и последующая прогрессивная 
потеря мягких тканей вокруг имплантата могут воз-
никать вследствие несостоятельности мягких тканей, 
а именно несостоятельности или отсутствия их при-
легания к головке имплантата [46―48].

Основной тканью, вовлекаемой в процесс 
при периимплантите и пародонтите, является сое-
динительная. Сравнительное изучение гомеостаза 
полости рта при пародонтите и дентальном периим-
плантите показало однонаправленность процесса, 
но при периимплантите он носит более выраженный 
воспалительно-деструктивный характер [24, 35, 49].

Интенсивность воспаления зависит от степени 
биосовместимости имплантируемых тканей [13, 22, 
25, 50, 51]. Существует ряд материалов, которые, 
не являясь абсолютно индеферентными для чело-
века, тем не менее являются биосовместимыми. 
Модификация поверхности титановых имплантатов 
посредством нанесения биоактивных и биоинертных 
покрытий призвана улучшать биосовместимость 
за счет улучшения коррозийной стойкости изделия, 
предотвращения протекания электрохимической 
реакции, способствовать взаимодействию имплантата 
с живой тканью за счет стимуляции биохимических 
процессов [24, 52―55]. В настоящее время среди 
медицинских материалов хорошо себя зарекомендо-
вали керамические материалы на основе диоксида 
циркония, обладающие высокой биосовместимостью.

Керамика из диоксида циркония занимает особое 
место в списке перспективных для развития видов 
медицинской керамики. Многолетний опыт уста-
новки «наддесневой» части из диоксида циркония 
подтверждает ее широко признанные преимущества 
[40, 52, 56―58].

Данный материал обладает рядом достоинств, 
таких как высокая биомеханическая совместимость, 
отсутствие обменных реакций со структурами орга-
низма [40, 55, 58].

Применение оксидов циркония увеличивает при-
легание фибробластов и остеобластоподобных клеток 
к поверхности шейки имплантата, благоприятст-
вует их разрастанию и распространению, улучшая 
тем самым клиническую фиксацию имплантата [40, 
46, 52, 57, 59―61].

Выводы
Протезирование на дентальных имплантатах поль-

зуется все большей популярностью, которая растет 
с каждым годом. Понимание процессов, происхо-
дящих с тканями вокруг имплантатов и с самими 
имплантатами, является неотъемлемой составляющей 
для прогнозирования результатов лечения. Имплан-
тация в организм любого чужеродного материала 
вызывает ответную реакцию, характеризующуюся 
как воспалительный процесс септического либо 
асептического характера в зависимости от наличия 
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или отсутствия микробной контаминации имплан-
тируемого материала.

К тому же периимплантационный мукозит и ден-
тальный периимплантит могут развиться и через 
несколько лет после протезирования на имплантатах 
[8, 13, 32, 36, 37, 43, 62―64].

Профилактика воспалительных изменений 
в тканях, окружающих имплантат, зависит от ряда 
комплексных мероприятий, включающих в себя 
хирургические и ортопедические, а также от пони-
мания влияния конструктивных элементов протезов 
и материалов, применяемых для их изготовления. 

Кроме того, не решены задачи планирования лечения 
пациентов с частичным и полным отсутствием зубов 
протезами, опирающимися на дентальные имплан-
таты. Авторы отмечают как схожие черты, так 
и существенные отличия в строении периимплан-
татного пространства и пародонта, что играет суще-
ственную роль в прогнозировании протезирования 
на дентальных имплантатах, а также доказана прямая 
зависимость интенсивности воспаления от применя-
емого материала и способа соединения имплантата 
с супраструктурой [2, 3, 6, 16, 19, 24, 27, 29, 34, 42, 
52, 62, 65].
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